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PODLOGI:
rozwigzanie uwarstwienia stropu miedzykondygnacyjnego
-podktad podposadzkowy anhydrytowy z ogrzewaniem podtogowym
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— Ptytki ceramiczne

-~ Foliaw ptynie (pom. mokre)

— Warstwa jastrychu anhydrytowego (C20 F5) + instalacja grzewcza
— Folia aluminiowa

— Styropian DACH/PODLOGA min. CS(10)80

— Wyrdwnanie stropu zaprawa Polytech (z zatopionymi instalacjami)
—— Folia budowlana

—— Warstwa konstrukcyjna

Uwaga! Polecane odmiany zaprawy Polytech do wskazanego rozwigzania to Polytech 20/80 i Polytech 30/50.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest stosowanie Polytech 35/50 i Polytech 100.

Grubo$¢ warstw catego uktadu i rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do Warunkéw Technicznych
dla budynkow.




