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PODLOGI:
rozwigzanie uwarstwienia podtogi na gruncie
-podtoga na gruncie bez podbudowy z chudego betonu
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— Ptytki ceramiczne

— Warstwa jastrychu cementowego zbrojony siatkq stalowg oraz widknami pp
— Polytech 30/50

— lzolacja przeciwwilgociowa

— Geowtdknina
-~ podbudowa - piasek ostry zageszczony (10>95%)

—— (Geowtdknina

—— Grunt rodzimy

Uwaga! W celu dobrania odpowieniej grubosci warstwy Polytech, warstwy jastrychu oraz grubosci
podbudowy kazdorazowo zalecamy kontakt z naszym biurem projektowym.

Grubos¢ warstw catego uktadu i rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do Warunkéw
Technicznych dla budynkow.




