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PODLOGI:
rozwigzanie uwarstwienia podtogi na stropie drewnianym
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— Warstwa wykonczeniowa

- Warstwa jastrychu anhydrytowego 2-3cm
— Warstwa oddzielajgca

- Polytech + zbrojenie w warstwie dolnej
— Paroizolacja

—— Strop drewniany

Uwaga! Polecane odmiany zaprawy Polytech do wskazanego rozwigzania to Polytech 20/80 i Polytech 30/50.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest stosowanie Polytech 35/50 i Polytech 100.

*grubos¢ jastrychu anhydrytowego min.3,5¢m - zostata okreslona jako minimalna grubo$¢ technologiczna dla
wykonywania jastrychu anhydrytowego na warstwie oddzielajacej.

Grubo$¢ warstw catego uktadu i rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do Warunkéw Technicznych
dla budynkéw.




