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PODLOGI:
rozwigzanie uwarstwienia podtogi na gruncie w garazu
-podtoga na gruncie bez podbudowy z chudego betonu
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- Plytki ceramiczne

— Jastrych cementowy C20 F4 uktadany ze spadkiem zbrojony siatkq stalowq i
widknem pp

—— Polytech

-~ lzolacja przeciwwilgociowa

- Geowtdknina wzmacniajaca 200g/m?

—— Kliniec o frakeji mieszanej =30cm (zagescic do 10>95)
- Geowtdknina wzmacniajaca 200g/m?

—— Grunt rodzimy
Uwaga! Polecane odmiany zaprawy Polytech do wskazanego rozwigzania to Polytech 20/80 i Polytech 30/50.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest stosowanie Polytech 35/50 i Polytech 100.

W celu dobrania odpowieniej grubosci warstwy Polytech kazdorazowo zalecamy kontakt z naszym biurem
projektowym.




